


Separacné prostriedky

* Ulahéuju odformovanie. *

* Nanasanie: strickanim. natieranim.




* PouZivat len ekologicky neskodné.




Oddebnovanie

2 fazy:

* Uvol'nenie, uskutoénit’ tak:
— aby nevznikli neziaduce napitia
— aby nenastali otrasy

— aby ZB konstrukeia plynulo preberala zataZzenie

» Rozobratie.
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* Kedy oddebriovat™?

— po dosiahnuti pevnosti uréene;j statikom.
:

— Skuto¢na pevnost’ sa uréuje:

* deStruktivnymi skuSkami

* nedeStruktivnymi skusSkami




Nesplnitel’né poziadavky na
vzhl’ad beténovej plochy

(na zaklade praktickych skisenosti)
jednotny farebny odtieti,
rovnomema textura porov,
betonova plocha bez pérov,
betonova plocha bez vystupkov, odskokov (pracovné
zabery, styky odebiiovacich panelov),
vodorovné konStrukcie bez hrdzavych flakov, najma
ak sa pouzije bezna vystuz,
betonova plocha bez Skrabancov.








































































































































































































































